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A4. RELAZIONE MATERIALI IMPIEGATI

4.1 MATERIALI NUOVI

4.1.1 OPERE IN C.A.
Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato:

1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008;

2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante con-
forme ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2;

3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della
UNI-EN 934-2;

4) Aggregati prowvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di
minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in alternati-
va aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la
prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valo-
ri massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2;

5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1;

6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN
13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo:

1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1);

2) Classe di esposizione ambientale: XC1 (pareti) e XC2 (fondazioni);
3) Rapporto a/c max: 0.60;

4) Classe di resistenza a compressione minima: C25/30;

5) Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc;

6) Diametro massimo dell'aggregato: 20 mm;

7) Classe di consistenza al getto S4.

Prescrizioni per la struttura:
1) Copriferro minimo: 25 mm (pareti) e 30 mm (fondazioni);
2) Acciaio B450C conforme al D.M. 17/01/2018.

II magrone dovra avere resistenza Rck>15 N/mmgq. Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le
disposizioni di cui alle Norme Tecniche Vigenti emanate la Ministero dei Lavori Pubblici.

4.2 MATERIALI ESISTENTI

Con riferimento alla verifica di idoneita statica redatta dall'Ing. Lorenzo Panerai ed in conformita a quan-
to in essa riportato che prevede, per le indagini svolte e per il materiale documentale rinvenuto, il rag-
giungimento di un Livello di Conoscenza LC2 a cui corrisponde un Fattore di Confidenza FC = 1.20,
nella verifica del miglioramento sismico sono stati assunti i seguenti valori di resistenza dei materiali costi-
tuenti le strutture esistenti:

o Calcestruzzo (per pilastri e travi) fem = 370.5 kg/cmq
e Acciaio FeB 44k (per pilastri e travi)

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione progettuale a firma dell'Ing. Lorenzo Panerai.
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Si precisa che, in accordo alla normativa, la resistenza del calcestruzzo sara ottenuta dividendo per il
coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo (vm = 1,5) nel caso di verifiche condotte per mec-
canismi fragili mentre la resistenza dell’acciaio sara ottenuta dividendo per il coefficiente parziale di sicu-
rezza relativo al calcestruzzo (vm = 1,15) nel caso di verifiche condotte per meccanismi fragili.

Per quanto riguarda i moduli di elasticita normale questi vengono determinati a partire dal valore di resi-
stenza a compressione cilindrica ottenuta, tramite I'espressione riportata al paragrafo 11.2.10.3 delle ntc
2018.

E. =22.000 -[f/10]> [N/
Ecm= 22.000 x [37.05/10]°3 = 32588 N/mm?

Per considerare la fessurazione dei materiali secondo quanto stabilito dalle NTC 2018, il modulo ela-
stico del calcestruzzo viene distinto in due valori uno relativo alle travi e agli orizzontamenti, I'altro ai pila-
stri e ai setti. Il modulo elastico delle travi € stato ridotto al 50% (E=16294 Mpa) mentre quello dei pilastri
mantenuto al 100% (E=32588 Mpa).

Il Progettista delle Opere Strutturali di Miglioramento Sismico
Ing. Stefano Corsi
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